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<<Бьпсокотермостойкие фталонитрильнь!е матриць! и полимернь[е композиционнь!е

}!атериаль! на их основе)>,

представленной на соискание утеной степени кандидата химических наук

по опециа.]1ьности 02.00.06 _ вь1сокомолеку]ш{рнь1е соединения

[иссертационна5т работа Бабкина А.в. [оовящена ре1пенито актуальной задачут

создани1о новьп( технологичеоки легких и вь1сокотермостойких композиционньп( матери.1лов на

основе фталонитрилов. [лля этого автором разработань1 прость1е и селективнь1е методь1 синтеза

фталонитрильньп( мономеров' оодержащих гибкие силоксановь1е или фосфатньте фрагменть1' |1

синтезировань1 по.]1имерь1 на их основе.

Ёаиболее существенньте резулБтать1' г{редставля}ощие нау{нуто новизну и практичеокуо

зна}{имооть вьтполненньп( диооерт[}нтом исслед ований, следу[ощие :

- синтезирована оерия новьтх фталонитрильньп( мономеров;

- уст€}новлень1 вз€}имоовязи мех(ду отрукцрой мономера и его температурой

стек.]1ов€1ния;

- вьш{влена зависимость скорости отверх(дения мономеров от их температурь|

стек^ттования;

- получень1 новьте полимернь1е матриць| на основе синтезированньп( автором

мономеров, подобраньт иници{шорьт/катализаторьт полимеризации, оптим:штьнь1е

уоловия проведения отверждения' систематически у| подробно изу{еньт

термомех[|ничеокие свойства отвержденньгх связу[ощих;

- показано' что варьируя стр}кцру исходного фталонитрильного мономера можно

полг{ать отвержденнь1е связутощие с вь1соким модулем упругости и

теплостойкость}о;

- изготовлень1 вь|сокотемперацрнь1е полимернь1е композиционнь1е матери€}ль! на

основе разработанньтх в работе мономеров и углеродньп( волокон с вьтсокой

прот{ность1о при раз]1ит{ньп( нагрузках.

Автором вь1по]тнена интересн€ш в наг{ном и пр{1ктическом плане работа на вь1соком

уровне с применением самьтх современньтх методов исследоваът||я' результать| достовернь1 и

1пироко атлробированьт. Фсновной маториа1т диссертации отражен в публикациях в престижньгх

международньгх }к}рн1ш1ах. Автореферат оформлен в соответствии о требованияпли БА1('

|{о автореферату дисоертацииБабкина А.Б. следует сделать следутощие замечания:



1. в автореферсше' к сож[}ленито' отсщству1от даннь|е об условиях синтеза

мономеров' вьгходах;

2. Автор не комментирует о чем связано падение темпер{шурь1р!вм'тгчения системьт

кРРьРш+1.5% м-АФБ со временем (1аблица 5, время 3 и 6 часов,1 и3 наса).

€одержание автореферата свидетельствует о том' что диссертационн[ш ра6ота Бабкина

Александра Бладимировича по наг{ной новизне' ;}кц{штьности' практической значимости'

объему и обоснов{}нности наг{ньгх результ!шов полность[о отвечает требованиям вАк РФ,

предъяв]1яемьгх к дисоертациям на соиокание утеной степени к€)ндидата наук. Работа

соответствует критери'1м т!. 9 к|[олохсения о порядке присРкдения нау{ньгх степеней>>,

утвержденного постановлениом пр.вительотва РФ от 24.09.201з ]\ъ 842, а её автор, Бабкин

Александр Бладимирович' зас]у)кивает приоужде|1ия утеной отепени кандидата химических

наук по специ{ш1ьности 02. 00.06 _ вьлсокомолеку]1ярнь1е соодинения.

3аведутощий лабораторией кремнийорг€1нических и щлево.т!6родньгх цик.]тических соединений

федерального государствонного бтодлсетного у1ре}(дения науки ФрАена 1рудового 1{расного

3намени Анститута нефтехимического синтеза им. А.8.]опчиева Российской академии наук

(инхс РАн)' к1|ндидат химичеоких наук
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